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CAMPO DE CONOCIMIENTO: INGENIERIA QUIMICA

DISCIPLINA: CORROSION
Conceptos y tipos de corrosión

Termodinámica y cinética de la corrosión, ventajas y desventajas

Conceptos de electroquímica

Técnicas electroquímicas para evaluar velocidad de corrosión

Tipos de electrodos de referencia

Equilibrio electroquímico, ecuación de Nerst, desde un punto de vista termodinámico y cinético

Diagramas de potencial vs. pH (Pourbaix)

Conceptos de potencial y sobrepotencial

Leyes de Faraday

Conceptos de pilas y tipos

Metalurgia, aleación

Tratamientos térmicos

Diagramas de fases

Reacciones eutécticas, monotécticas y peritécticas
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